HOHENSTEIN @

s e e e s Hohenstein Textile Testing Institute

Silvermed GmbH GmbH & Co. KG

Im Schlosshof 2 Schloss Hohenstein

5310 Mondsee 74357 Bonnigheim - Germany
AUSTRIA

Textilprafung

Telefon +49 7143 271 138

Fax +49 7143 271 94138

j.schlatterer@hohenstein.de

Kundennr. Zustandig fur Ruckfragen Unser Zeichen Datum
Herr Dr. Schlatterer Scj/Fr 08.08.2013

PRUFBERICHT NR. 13.0.28686/2

Auftraggeber . Silvermed GmbH

Orderer

Ansprechpartner . Herr Manfred Fixl

Contact person Tel: +43 664 886655 15
Fax:

Auftragsdatum : 29.07.2013

Date of order

Auftragseingang ;. 02.08.2013

Receipt of order

Materialeingang :  02.08.2013

Receipt of material

Untersuchungsgut :  Ein Microfasertuch, hellblau

Test material

Priufdatum : 02.08.2013 - 08.08.2013

Period of test(s)

Untersuchungsziel . Bestimmung des Silbergesamtgehaltes nach Aufschluss.

Aim of test(s)

Dieser Prufbericht umfasst 2 Seiten
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ERGEBNIS

Bestimmung d Ibergesa eha nach Total chlu

Nach einem Mikrowellenaufschluss erfolgte die quantitative Bestimmung mittels ICP/MS.

Pri nis:
Schwermetalle im Aufschiuss (Gesamtgehalt)
Muster in mg/kg (ppm)
Silber (Ag)
1 Mikrofasertuch, hellblau 17
Mischprobe aus zwei verschiedenen Bereichen
Geschaftsfihrer Leiter Schadstoffprifung

Managing Director Head of Harmful Substance Testing

M LA

Prof. Dr. Stefan Mecheels

Das Ergebnis bedem sich nur auf die eing: Praf, Der Bericht darf nicht auszugsweise, soodem nur in seinem vollen Umfang wekergegebm weruen Eine Benutzung |
zu'W ken oder die Verdffentlichung lrcler Interpretationen der Ergebnisse ist nut mn d igung der Hoh h rbindlich
lst der im Original unterschriebene Bericht. Die vom Kundeﬂ Uberg L gen bzw. M dere Prifg and den, soweit die Bcschaffenhcﬁ dies zuldsst, |
M bei uns aufb Far den 1 B h der Persdnlichen S g gilt eine -p--mvoniomhren(sieheauchksa Punkt V1.2). |
The results relate only to the test samples subrnlued This report must only be rcproduced in 1ull and not in extract form. Use of the report in advertising or the publication of
free interpretations of the results is only allowed with the express p of the H i Only the signed original report is legally binding. Documents and materials ‘
delivered by the client, ly test will be by us for 3 months, provided their condition allows it. For F Pr Equip (PPE), which Is regutated by law, a i

retention period of 10 years is app!icable (also refer to our terms of business, item V1.2).




